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Materia Prima 
 

El carbón mineral es una roca sedimentaria, localizada generalmente bajo una 
capa de arena, pizarra o arcilla, y es utilizada como combustible fósil gracias a 
su alto contenido en carbono. Surge producto de la evolución y 
descomposición de diversos materiales orgánicos de naturaleza vegetal, como 
hojas, maderas, raíces, ramas y esporas, provenientes de los abundantes 
bosques de la era geológica en que se formó. Estos restos orgánicos se fueron 
depositando en aguas colindantes a las orillas costeras o muchas veces 
pantanosas quedando bajo intensas y cuantiosas capas de agua. En este 
ambiente sin oxígeno y en presencia de bacterias anaeróbicas comenzaron a 
descomponerse. Prueba de lo anterior, son los vestigios de vegetales tropicales 
en algunas cuencas carboníferas desde donde se extrae carbón. 
 El proceso por el cual el carbón se convierte en roca está compuesto por dos 
etapas: la de diagénesis, donde los restos orgánicos se descomponen, y el 
metamorfismo, procedimiento tras el cual los sedimentos sueltos se consolidan 
gracias a las diferentes presiones y altas temperaturas. 
Los mantos carboníferos se caracterizan por ser estructuras mineralizadas 
horizontales o cercanas a la horizontal que pueden tener diferentes espesores: 
desde milímetros, no explotables por su escasa rentabilidad, hasta varios 
metros. Estas capas pueden ubicarse diferente profundidades y estar 
intercaladas por diversas capas de rocas sedimentarias. (Danús y Vera, 2010) 

 
 

Los yacimientos de carbón de Arauco se formaron en el Paleoceno y Eoceno al 
borde del basamento o metamórfico de Nahuelbuta, a partir de los bosques 
pantanosos costeros, los que fueron sedimentados en diferentes cuencas, en 
capas concordantes sobre estratos Cretácico de la formación Quiriquina. se 
presentan interrumpidos, repetidamente por depositaciones de arcilla, limo y 
arena. (Endlicher W, 1986) 

 
En el caso de Lota sus diversos mantos tienen una profundidad que puede 
llegar a los 500 metros bajo el nivel del mar. Además, suelen tener muchas 
fallas que los desplazan a diversas alturas y los mezclan con otras formaciones 



rocosas, perjudicando así la continuidad del manto y por ende su explotación 
mecanizada. 
…existen diferentes rangos de carbón mineral, según el grado de 
carbonificación que hayan alcanzado los restos vegetales que finalmente le 
dieron origen. Los carbones de inferior rango, como el lignito y los carbones 
sub-bituminosos, son de baja capacidad calórica, dado sus altos niveles de 
humedad y bajos contenidos en carbono. Su aspecto terroso, blando y 
desmenuzable. Los carbones de alto rango son de gran capacidad energética 
debido a su mayor porcentaje en carbono y menor humedad. Suelen ser más 
duros, resistente y tener un un color más negro. (Danús y Vera, 2010) 

 
Oficio 
En cuanto al oficio, por lo que se puede observar, prevalece el trabajo manual, corresponde 
principalmente a tallado, se puede deducir que se utiliza el carbón de alto rango y capacidad 
energética, ya que resisten el trabajo manual y mecánicamente asistido, en el que se utilizan 
herramientas de desbaste y tallado de madera y piedra. Con mucha destreza los artesanos 
del carbón pueden dar forma a trozos de este mineral, convirtiéndolos en objetos utilitarios 
como ceniceros u objetos decorativos, en los que se encuentran diseños representativos y 
emblemáticos del trabajo minero de antaño, como la representación del minero, del carro 
que transportaba mineral, de la entrada a la mina, la pala, entre otros. 
Son pocos los artesanos que practican hoy en día este trabajo, hay quienes realizan sus 
piezas íntegramente de carbón, y quienes las complementan e intercalan con madera y 
metales. 
 
 
 
Zona de Origen 
 

Lota fue fundado el 15 de octubre de 1662 con el nombre de Santa María de 
Guadalupe por el gobernador de Chile don Ángel de Pereda, al amparo de un fuerte 
levantado el año anterior. Desde su ubicación estratégica, el fuerte aseguraba las 
comunicaciones desde Santa Juana y Concepción a orillas del río Bio Bio, hacia 
Arauco, a través de tierras indígenas, y el asentamiento mismo constituía una posta. 
La relevancia propia del asentamiento, para el cual se impuso pronto el nombre 
indígena “Louta” es decir “lugar pequeño” comenzó recién a mediados del siglo 
XIX con la explotación del carbón. (Endlicher W, 1986) 

 
Lota y Coronel, que forman parte de la región del Bío Bío, ubicadas en el Golfo de Arauco, 
fundadas a mediados del siglo XIX en torno a la producción carbonífera, la extensión de las 
faenas, por el agotamiento de yacimientos se extendió a Trongol, Curanilahue y lebu. 
Las minas cerraron, para la extracción de carbón, en 1997, dada la masificación del uso del 
petróleo y la energía eléctrica en los procesos industriales y en ferrocarriles. Memoria 
Chilena, BNC. 
 
 
Como llegar desde Concepción 



 
 
En vehículo, saliendo de concepción, hacia San Pedro de la paz, cruzando el río Bío Bío, 
luego tomar ruta 160, siguiendo la ruta 38,7 Km app, encontrarán la ciudad de Lota. 
En locomoción colectiva, se puede tomar bus en terminal Collao, así también como en la 
calle Carrera en dirección a San Pedro, en las paradas reglamentadas como Carrera con 
Paicaví, Carrera con Caupolicán. 
 
 

 
 
 
Recomendados para ver 
David Garrido, artesano en Carbón 
https://www.mhnconcepcion.gob.cl/multimedia/david-garrido-munoz-artesano-en-carbon 
 
Lota sorprendente 
https://www.lotasorprendente.cl 
 
 
Recomendados para visitar en Lota 
Mina Chiflón del Diablo 
 
Parque de Lota o Isadora Cousiño 
 
Museo Histórico de Lota 
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Linkografía 
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-734.html 
 
 
Artesanos del rubro, que han formado parte de nuestra Vitrina 
cultural 
 
David Garrido 
https://www.mhnconcepcion.gob.cl/multimedia/david-garrido-munoz-artesano-en-carbon
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